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Restfeuchte im Unter-

grund vor der Fliesen-

verlegung

GemaR ONORM B2207, Fliesen-, Platten- und

Mosaiklegearbeiten Werkvertragsnorm, umfasst

die Priif- und Warnpflicht des Verlegers, ergan-

zend zur ONORM B2110, 6.2.4 folgende Punkte:

B Gefille

B FEbenheit

B FEignung des Untergrundes: unter anderem
die augenscheinliche Trockenheit

Die Priiffung erstrecht sich unter Berlicksich-
tigung der vorgesehenen Ausfiihrungsart auf
den vorhandenen Untergrund mit brancheniib-
lichen, einfachen Methoden. Die Messung der
Restfeuchte mit der CM Methode gilt nicht als
einfache Methode und ist vom Auftraggeber bei-
zustellen! Dies gilt fiir alle Systeme ohne Boden-
heizung.

In der ONORM B 2242-5:22007, Herstellung von
Warmwasser FuRbodenheizungen- Werkvertrag
wird ebenfalls auf die Restfeuchte hingewiesen.
Bei der Verwendung von Zusatzmittel sind die
zulassigen Werte fiir die Restfeuchte vom AG be-
kannt zu geben.

In der Priif- und Warnpflicht bei Heizestrichen
ist, ergdnzend zur ONORM B2207 und ONORM
B3407, die Prifung der Restfeuchte des Estrichs
vor der Verlegung vorgeschrieben. Vor der Ver-
legung ist der Estrich durch den Auftraggeber
normgerecht auszuheizen. Das entsprechende
Heizprotokoll ist vom Auftraggeber den Auf-
tragnehmer zu iibergeben. (durch die Ubergabe

des Heizprotokolls erfolgt die auftraggebersei-
tige Freigabe zum Verlegen). Ist kein Ausheiz-
protokoll vorhanden oder wurde kein Protokoll
Uibergeben, reicht fiir den Fliesenleger auch eine
schriftliche Freigabe durch den Auftraggeber.
Laut der Richtlinie zur Bestimmung der
Feuchtigkeit von Estrichen nach der Calci-
umcarbid-Methode (CM-Methode) des Ver-
Estrichher-
steller sind folgende Werte einzuhalten:

bandes der Osterreichischen

Estriche auf Zementbasis Maximal zuldssiger Feuchtigkeitsgehalt

Allgemein 2,0 CM-%

iert und FlieBestrick laut Angabe des Herstellers

Heizestrich 1,8CM-%

Estriche auf Calciumsulfatbasis Maximal zuldssiger Feuchtigkeitsgehalt

Allgemein 0,5CM-%

FlieBestrich laut Angabe des Herstellers

Bei beschleunigten Estrichsystemen erfolgt die
Beurteilung der Belegereife durch Messung(en)
und Freigabe durch den Estricheinbauer bzw.
den Trocknungsbeschleunigungsmittelherstel-
ler in Anwesenheit von Fliesenleger und Auf-
traggeber.

Die Beurteilung der Belegereife von beschleu-
nigten Werktrockenmorteln hat nach den tech-
nischen Richtlinien des Herstellers zu erfolgen.
Alle Messungen sind in einem Protokoll zu do-
kumentieren und die Belegereife ist vom Auf-
traggeber schriftlich freizugeben.
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