Lose Verlegung mit

offenen Fugen im
AufBlenbereich

Diese Art der Terrassenausfiihrung gilt als Son-
derkonstruktion. Dieses Schriftstiick behandelt
die Verlegung mit Feinsteinzeug (mind. 18mm;
keine Sandwichplatten) und gilt nicht fiir Natur-
steine.

Bei der losen Verlegung mit offenen Fugen z.B.
Split, Stelzlager, punktformige Auflager oder
ahnlichen Systemen, hat die wasserflihrende
Ebene im Unterbau im geforderten Gefalle zu
sein. Eine Ausbildung des Oberbelages im Gefal-
le ist nicht notwendig. Auf Grund der erlaubten
Materialtoleranzen nach EN 14411 und der Ober-
flachenstruktur der fiir den Aufllenbereich ge-
eigneten Platten, kann es zu Pfiitzenbildungen
kommen. Sowohl mit als auch ohne Gefille im
Oberbelag.

Feuchtigkeitsriickstande auf der Belagsoberfla-
che durch Adhasionskraft und Oberflachenspan-
nung des Wassers sind nicht zu verhindern. Das
Uberschiissige Wasser ist wenn notig z.B.: mit ei-
nem Gummischieber zu entfernen. Durch Rand-
und Plattenfugen, etc. muss der Wasserabfluss
bei Starkregen gewahrleistet sein.

Beldge im AuRenbereich sind entsprechend zu
warten.
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Es ist wichtig, dass die Materialien, welche fir
die Verlegung auf Stelzlager verwendet werden,
genau nach Herstellerangaben verarbeitet und
fir so eine Art der Verlequng freigegeben wer-
den.

Bei Verwendung von Plattenlagern muss an-
gemerkt werden, dass die Problematik in der
Ubertragung von Unebenheiten (Achtung bei zu
geringer Stabilitdt, z.B.. D&mmung) des Unter-
grundes auf die Belagsoberflache (Platten) liegt.
Gefélleausgleichsscheiben oder selbstnivellie-
rende Plattenlager konnen die Bewegung an der
Oberflache nicht verhindern. Nur Plattenlager
mit der Moglichkeit jede Ecke in Millimeter-
schritten auszugleichen gewéahrleisten eine sta-
bile Belagsoberflache.

Die Stabilitat der Belagsoberflache ist von der
Festigkeit des Untergrundes abhangig. Wie jede
herkémmliche Verlegung setzt auch die Lose
Verlegung einen stabilen Untergrund voraus.
(Die Stabilitat eines verklebten Belages wird hier
trotzdem nicht erreicht). Bei starker Sonnenein-
strahlung kann es zu einer erhohten Oberfla-
chentemperatur kommen.
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