Wartungsfuge

Vorbemerkungen

Wartungsfugen sind alle elastisch verfiillten
Fugen, die in ihrer Funktion in regelméaRigen
Abstanden vom Betreiber iberpriift und de-
ren Verflillmaterial gegebenenfalls sofort nach
augenscheinlichem Mangel erneuert werden
muss, um Folgeschaden zu vermeiden.

Sie ist also wartungsbediirftig und hat Belas-
tungsgrenzen. Es gibt Einsatzgebiete, bei denen
es trotz der Verwendung bestens geeigneter Ma-
terialien und sorgfaltiger Ausfithrung zu einer
Uberlastung und damit Schadigung der Fugen
kommen kann.

Wartungsfugen unterliegen nicht der Gewéahr-
leistung tiblicher Verfugungsarbeiten.

Der Auftraggeber/Betreiber soll iiber die not-
wendigen Wartungsarbeiten informiert werden,
sonst entsteht die Meinung, dass mit elastischen
Materialien vorgenommene Verfugungen auf
unbegrenzte Zeit und ohne Wartungsarbeiten
funktionsfahig bleiben.

1. Mechanische Beanspruchung durch Bauteil-
bewegungen, Bewegungen von Einbauteilen,
Verkehrsbelastung

2. Forménderungen der zu verbindenden Bau-
teile

3. Verwendung von Reinigungsgerdten mit ro-
tierenden Bursten, Hochdruckreiniger, etc.

4. Auftreten von Schwiérze-, Schimmelpilzen
bei ungiinstigen klimatischen Bedingungen.
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1. Anwendungsgebiete

1.1 Gebaudetrennfugen, Bauwerksfugen
Fugen, bauseits angeordnet, die aus dem Un-
tergrund deckungsgleich iibernommen werden,
Bauwerksteile dauerhaft voneinander trennt
und aus konstruktiven, schalltechnischen oder
thermischen Grinden horizontal und vertikal
beweglich sein miissen.

1.2 Randfugen

Fuge, die schwimmend verlegte Fulbodenkons-
truktionen und den Belag von aufgehenden Bau-
teilen trennt.

Das Abreien dauerelastisch ausgefiihrter Rand-
fugen ist auf die Absenkung der Estrichrandbe-
reiche nach den Fliesenverlegearbeiten zuriick-
zufiihren.

Bel normalen Estrichen sind auch dann Rand-
absenkungen von 2 mm moglich, wenn sie zum
Zeitpunkt der Fliesenlegearbeiten It. ONORM
B 2207 verlegereif sind. Groftere Absenkungen von
Estrichrandflachen treten bei zu rascher Abtrock-
nung von Estrichen, zu groften Estrichdicken und
bei noch feuchten Estrichen auf. Entsprechend
der zulassigen Verformbarkeit der verwendeten
Fugenmaterialien muss die Fugenbreite ausgelegt
werden. Bei Verwendung elastischen Fugenmate-
rials ist mit einer max. zuldssigen Gesamtverfor-
mung von etwa 20-25 (Stauchung, Dehnung) der
Fugenbreite zu rechnen.




Wartungsfuge

1.3 Belagstrennfugen
Fuge, die den Belag in Teilflachen begrenzt und

von der Oberflache des Belages bis zum Verle-
geuntergrund auszubilden ist.

1.4 Anschlussfugen
Fuge zwischen Beldgen zu Einbauten und Durch-
dringungen.

2. Materialien

Materialien fiir die Ausbildung von Wartungsfu-
gen haben der ONORM EN 15651 zu entsprechen.

Uberall dort, wo elastische Fugenmaterialien ein-
gesetzt werden und diese wiederholter Feuch-
tigkeitsbelastung, Warme und Verschmutzung
durch Gebrauchswasser, Korperreinigungsmittel
und dergleichen ausgesetzt sind, ist die Bildung
von Schimmelpilzen wahrscheinlich. Die Bil-
dung von Schimmelpilzen wird erleichtert, wenn
die sofortige Reinigung bzw. Trockenlegung der
Wartungsfuge unterbleibt und die notwendige
Beliiftung nicht ausreichend vorhanden ist. In
diesem Fallen kann es bereits kurze Zeit nach
dem Einbau des elastischen Verfillmaterials zu
Schimmelpilzbefall kommen.
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Die meisten elastischen Fugenmaterialien sind
fungizid ausgeriistet, d.h. sie enthalten pilzhem-
mende Zuséatze. Da diese Fungizide aber mit der
Zeit an der Oberflache der elastischen Fugenma-
terialien verbraucht bzw. ausgewaschen werden,
lasst ihre Wirkung nach. Es kann daher auch
bei fungizid ausgerlisteten Fugenmaterialien
im Laufe der Zeit zu Schimmelpilzbefall kom-
men. Fugendichtstoffe haben keine abdichtende
Funktion.

Literaturnachweis

®m ONORM B 2207 ,Fliesen-, Platten- und Mosa-
iklegearbeiten — Werkvertragsnorm”

m ONORM B 3407 ,Planung und Ausfithrung von
Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten”

®m ONORM EN 15651 (alle Teile) ,Fugendichtstof-
fe flr nicht tragende Anwendungen in Ge-
bauden und Fullgangerwegen”

© Dieses Merkblatt ist geistiges Eigentum des Osterreichischen
Fliesenverbandes! Allfallige Anderung, Vervielfaltigung, Weiter-
gabe 0.8. bedarf der schriftlichen Zustimmung der Organisation.




