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GroBformatige keramische Belags-

elemente sowie Belagselemente
mit rektifizierten Kanten fiir Wand

und Boden im Innenbereich

Vorbemerkungen

Dieses Merkblatt behandelt Besonderheiten und
zusatzliche Anforderungen bei der Verlegung
groRformatiger keramischer Belagselemente so-
wie Belagselementen mit rektifizierten Kanten
fir den Innenbereich. Alle sonstigen Vorausset-
zungen fir die fachgerechte Verlegung gelten
auch hier.

Bei grofAformatigen keramischen Belagselemen-
ten sowie Belagselementen mit rektifizierten
Kanten kénnen die laut ONORM EN 14411 zulas-
sigen Mafdtoleranzen dazu fithren, dass die in der
ONORM B 3407 genannten Giiteanforderungen
hinsichtlich des Erscheinungsbildes und des Ver-
satzmafes (,Uberkanten”) nicht erzielbar sind.

1. Voraussetzungen

Unter Belagselementen mit rektifizierten Kanten
werden allseitig geschnittene/geschliffene kera-
mische Platten mit gleich ausgefiihrten Kanten
verstanden. Als GroRformate werden samtliche
Belagselemente bezeichnet, deren Flache gro-
Rer als 0,2 m2 betragt oder eine Seitenlange von
>1m aufweisen.

Beispiele:
FliesenmafR [cm]  Flache in m2
30 x 60 0,18
40x 40 0,16
45 x 45 0,20
50 x 50 0,25

OSTERREICHISCHER
FLIESENVERBAND
ENEEEEEEEEEE

1.1 Zeitraume

Verlegereife

Flir die Verlegereife gelten die Bestimmungen
der ONORM B 3407. Hinsichtlich der Verlegereife
und Tragfahigkeit sind aulferdem die Angaben
des Untergrundherstellers bzw. die Angaben der
Hersteller der dafiir verwendeten Materialien zu
befolgen.

Inbetriebnahme / Nutzung

Das Verlegesystem und die Kleberdicke sind
fiir die Aushartungszeit des Klebers ausschlag-
gebend. Vor Beginn der Verfugung muss dieser
Vorgang, der im Regelfall bei der Verlegung von
grolformatigen Belagselementen langer als bei
kleinformatigen dauert, abgeschlossen sein.
Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme Nutzung des
Belages ist deshalb nach den Angaben des Flie-
senlegers festzulegen. In Verbindung mit feuch-
tigkeitsempfindlichen Untergriinden wie z.B.
Calciumsulfat-Estrichen, ist auf die Eigenschaft
der kristallinen Wasserbindung des verwende-
ten Klebemortels besonders zu achten.

1.2 Anforderungen an die Ebenflachigkeit
des Untergrundes

Die in der ONORM DIN 18202 festgelegten zulas-
sigen Ebenheitsabweichungen sind fiir die Ver-
legung grofRformatiger Belagselemente und Be-
lagselementen mit rektifizierten Kanten nicht
ausreichend. Es ist eine dartiber hinausgehende,
erhohte Ebenflachigkeit gemaR ONORM B 3407
durch den Fliesenleger herzustellen. Diese Ne-
benleistung ist als Hauptleistung in einer eige-
nen Position auszuschreiben und muss bezahlt
werden. (Siehe ONORM B 2110)
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1.3 GroBe der Platten
Beider Verlegung grof3¢formatiger Belagselemen-

te und solchen mit rektifizierten Kanten sind
erhohte Anforderungen hinsichtlich des techni-
schen, zeitlichen und korperlichen Aufwandes
zu berlcksichtigen. Der Verschnitt steigt Giber-
proportional mit der GréRe der Platten an. (An-
gabe des Planers in %)

2. Materialien

Produktionstechnisch sind keramische Be-
lagselemente nicht vollig eben und maRRgenau
herzustellen.

In der ONORM EN 14411 sind u.a. die Toleranzen
fir die Ebenflachigkeit und Kantenwdlbung fest-
gelegt.

Diese Norm berlicksichtigt nicht, dass bei grof3-
formatigen Belagselementen sowie Fliesen mit
rektifizierten Kanten erhohte Anforderungen
an die Ebenflachigkeit und Kantenwolbung des
Belagsmaterials zu stellen sind. Bei der Materi-
alauswahl ist deshalb auf diesbeziigliche Her-
stellerangaben besonders genau zu achten. Alle
verwendeten Materialien wie Ausgleichs-, Klebe-
und Fugenmortel usw. sind aufeinander abzu-
stimmen und auf Ihre Eignung fiir die Verlegung
von Grofformaten zu prifen. Es sind Klebemor-
tel gemaf EN 12004 Type C2 zu verwenden.

3. Ausfiihrung

In jedem Fall ist eine Benetzung von 65 % zu er-
zlelen.
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Bei XL Platten kann es auch zu geringeren Be-
netzungen kommen.

Entkoppelungssysteme kénnen beim Abbau von
Scherspannungen hilfreich sein.

Auf Wanden iiber 3 m Hohe sind groRformatige
keramische Fliesen mechanisch zu sichern und
gelten als Sonderkonstruktion.

Fugen

Fugen haben nicht nur optische, sondern auch
technische Funktionen. Empfehlungen der Her-
steller groRformatiger keramischer Belagsele-
mente zur Fugenbreite beriicksichtigen in erster
Linie das optische Erscheinungsbild. Sie neh-
men keine Riicksicht auf die technische Funkti-
on der Fuge. Sie sind deshalb nur als unverbind-
licher Gestaltungsvorschlag zu verstehen.

Belagsfugen

Bei der Wahl der Fugenbreite ist auf das Format
und die Dicke der Belagsmaterialien Riicksicht
zu nehmen sowie auf die Art des Verfiillmate-
rials. Es sind Fugenmortel gemal EN 13888 zu
verwenden. Die handwerkliche Ausfiihrung der
Verfugung sowie die Beschaffenheit des Fugen-
mortels fiihren dazu, dass eine vollig ebenflachi-
ge Verfugung nicht mdglich ist.

Feldbegrenzungs- / Belagsdehnfugen

Grundsatzlich ist auf die Gesamtsituation Ruck-
sicht zu nehmen (thermische Belastung durch
z.B. Sonneneinstrahlung, GroRe und Geometrie
des Raumes, Fugenbreite, Farbe des Belages, Fu-
gen aus dem Untergrund, usw.). Die Breite der
Belagsdehnfugen sollte mit der Belagsfuge iber-
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einstimmen. Die Fugenbreiten sowie die Feld-

groRen sind gemaR B 3407 auszufiihren.

Verlegemuster

GrofRformatige Belagselemente und solche mit
rektifizierten Kanten sollten mdoglichst mit
durchlaufenden Fugen verlegt werden. Bei allen
anderen Verlegemustern (Halbverband u.d.), sind
- mit Hinweis auf das VersatzmaR (Uberkanten)
sowie zum Abbau moglicher Scherspannungen -
zusatzliche Mallnahmen einzuplanen.
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