Fliesenverlegung

auf normuniiblichen

Untergriinden

Vorbemerkungen

Die Verlegung auf normuniiblichen Untergriin-
den gilt als Sonderkonstruktion. Daher sind so-
wohl der Aufbau als auch die zu verwendenden
Materialien von der jeweiligen Klebstoffindust-
rie freizugeben und es gilt die absolute Einhal-
tung der Herstellerangaben.
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9.3 Verlegen von Reaktionsharz
gebundenen Kunststeinen

Vorbemerkungen

Zur Herstellung von reaktionsharzgebundenen
Kunststeinen werden in der Regel Naturstein-
splitte verwendet, die mit Kunstharzen wie Po-
lyester oder Epoxidharz etc. gebunden werden.
Diese Technik ermoglicht die Erzeugung von
grolformatigen Blocken, aus denen diinne Plat-
ten mit Seitenldngen bis zu 1 m und einer ge-
ringen Dicke geschnitten werden. Auch Sockel-
leisten in Uibergroffen Langen werden in dieser
Technik hergestellt. Diese Platten sind optisch
sehr ansprechend, jedoch muss bei der Verle-
gung davon ausgegangen werden, dass grund-
satzlich nicht jeder Fliesenklebemortel fiir die
verschiedenen Kunststeinarten verwendet wer-
den darf.

1. Voraussetzungen

Diese Kunststeine haben auf Grund einer hohen
Feuchtigkeitsempfindlichkeit der einzelnen ein-
gesetzten Natursteinarten (besonders bei gri-
nen oder dunklen Farben) die Neigung, bei lan-
ger andauernder Feuchtigkeitseinwirkung, aber
auch hoheren Temperaturen (Fubodenheizung)
aufzuschiisseln. Dies ist beispielsweise gegeben,
wenn die Verlegung mit normalen hydrauli-
schen Fliesenklebemorteln erfolgt.
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2. Ausfiihrung

In der Regel empfiehlt es sich, verglitete, schnell
abbindende Klebemortel im kombinierten Sys-
tem(Floating-Butteringverfahren) der Giiteklas-
se C2 F Sl oder Reaktionsharzklebstoffe der Gii-
teklasse R1 nach ONORM EN 12004 einzusetzen.
Dadurch wird das Schiisseln der Platten durch
das rasche Abbinden des Klebemortels und des-
sen Wasserbindungsvermogen verhindert. Von
einer Dickbettverlegung wird generell abgeraten.

3. Erganzungen

Ebenfalls ist die Riicksprache mit den Herstel-
lern der Kunststeine bzw. der Fliesenklebemor-
tel zu empfehlen. Grundsatzlich sollten jedoch,
wenn nicht eindeutige Verlegeempfehlun-
gen des Kunststeinherstellers vorliegen (sie-
he ONORM EN 14617-12 Kiinstlich hergestellter
Stein — Priifverfahren — Teil 12: Bestimmung der
MaRhaltigkeit), groRflachige Versuche mit den
fiir die gegenstandliche Baustelle vorgesehenen
Formaten durchgefiihrt und die Probeflachen
mindestens 14 Tage beobachtet werden.
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