Schwimmbadneubau
Planung und Ausfiihrung
von keramischen Beldgen

Vorbemerkungen

Das Merkblatt soll zur Verstandigung zwischen
Planer und Ausfithrenden dienen und Schaden
vermeiden. Es enthalt die wichtigsten Informati-
onen iiber die Ausfiihrung von keramischen Be-
lagen und Glasmosaik im Schwimmbadbau und
entspricht den heutigen anerkannten Regeln der
Technik. Fiir die Planung und Ausfithrung sind
zudem die einschldgigen Normen und Merk-
blatter zu beriicksichtigen, die nicht immer ob-
jektspezifisch vorhanden und durch Erfahrung
zu substituieren oder zu erganzen sind.

Die Herstellung von Schwimmbecken bedarf ei-
ner exakten Koordinationsplanung, welche vom
Planer mit Checkpunkten auszuarbeiten und
mit der ortlichen Bauaufsicht zu besprechen ist.
Schon im Planungsprozess sollen alle spater be-
teiligten Ausfithrenden eingebunden sein, um
die planerischen und ausfithrungstechnischen
Grundlagen zu harmonisieren. Grundsétzlich
miissen bereits vor Beginn der Arbeiten die Re-
alisierungschancen und Moglichkeiten von den
verschiedenen Ausfiihrenden mit der Planung
abgestimmt sein. (Bauzeitplan)

Die Grundsatzplanung und baukonstruktiven
Details, die schliel3lich ganzheitlich ihren voll-
stdndigen Niederschlag in den Leistungsver-
zeichnissen finden sollen, miissen bereits vor
Baubeginn den Beteiligten zu deren Akzeptanz
vorliegen um spéatere Kompromiss- und Ad-
hoc-Losungen bestmoglich auszuschliel3en.
Entstehende Kosten fiir die Planung (bei keiner

Auftragsvergabe) sind dem Verleger abzugelten.
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Der Bauablauf gehort mit gegebenenfalls not-
wendigen Wartefristen genau definiert und das
Projekt ist vorab auch im Detail zu planen. Be-
sonders sind die verschiedenen Leistungsver-
zeichnisse schwimmbadgerecht zu erstellen. Es
geniigt nicht, sich auf vereinfachte Musteraus-
schreibungen einzelner Gewerke zu verlassen,
sie nehmen oft auf die speziellen Erfordernisse
eines Schwimmbades wenig Riicksicht.

1. Voraussetzungen

Die Wiinsche des Bauherren sollen moglichst
genau detailliert vorliegen. Auch die Machbar-
keit der Vorstellungen ist zu klaren. Es benétigt
eine sorgfaltige Abstimmung und Planung der
Schnittstellen, wie zwischen Planer, Zulieferin-
dustrie, Baumeister, Abdichter, HLK, Elektro-
technik, Estrichleger, Tischler, Fassadenbauer,
Verleger, Sanitar- bzw. Schwimmbadtechniker
und Sonderplaner. Eine Anderung der Realisie-
rungsziele wahrend des Baus muss daher mit
einer vollstandigen neuen Harmonisierung des
technischen und zeitlichen Ablaufes verbunden
sein.

Die nachstehenden angefiihrten Punkte liegen
nicht immer im Verantwortungsbereich des
Fliesenlegers, sondern umfassen zahlreiche Er-
fordernisse zur Qualitatssicherung auch ande-
rer Gewerke, insbesondere im Hinblick auf den
Verarbeitungserfolg der keramischen Arbeiten.
Sie werden nur deshalb angefiihrt, um die erfah-
rungsgeman sehr haufigen schadenstrachtigen
Ubergénge von Gewerken besser zu definieren
und die Verantwortlichkeiten vorzugeben. Sie

120




Schwimmbadneubau
Planung und Ausfiihrung
von keramischen Beldgen

umfassen nicht die Vollstandigkeit der Erfor-

dernisse und dienen lediglich zur Anregung und
Erinnerung. Bei Bedenken hinsichtlich Ergan-
zung oder Anderung oder Wegfall von Punkten
sind diese rechtzeitig gemall den anerkannten
Regeln der Technik nachweislich von den Be-
troffenen darzustellen. Werden fiir den eigenen
Wirkungsbereich bestimmte definierte Voraus-
setzungen von Vorleistungen anderer Gewerke
vorausgesetzt und sind diese nicht angefiihrt, so
sind sie rechtzeitig in den Planungs-bzw. Aus-
filhrungsprozess nachweislich einzubringen.

2. Planung

Eine gute Planung ist ein MUSS fiir die Erstel-
lung eines Schwimmbades und ist daher auch
die notwendige Basis fiir keramische Arbeiten.
Vom BETONBECKEN (Betongiite, Beckenform,
Statik, Einbauten, Ebenheits- und Winkelgenau-
igkeit, ...) iber den BECKENKOPF (Details mit Be-
malungen, Geféllen, Ablaufen, Einlaufformen,..)
bis hin zum BECKENUMGANG (Regelschnit-
te, Anbindungsdetails, Untergrund, Einbauten,
Schallschutz,..), weiter zu WAND- und FASSA-
DENELEMENTEN (Bauphysik, Ebenflachigkeit,
ABDICHTUNGEN
(Materialdefinitionen, Uberlappungen, ..) ist eine

Bewegungsfugen,..) sowie

Vielzahl von Punkten vorab zu tiberlegen und zu
planen.

2.1 Betonbeckenarbeiten

Beckenbeton, Beckenumgangsbeton und deren
baukonstruktive Verbindung sind mit den Erfor-
dernissen des Einsatzes im Schwimmbad und
dem baukonstruktiven Aufbau ganzheitlich ab-
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zustimmen. Somit sind die Materialeigenschaf-
ten von Abdichtung und keramischer Verlegung
bereits durch Architekten und statische Planung
zu beriicksichtigen.

Die Betonglite kann nicht vom Verleger der
Keramik Uiberpriift werden, es muss bei Beginn
seiner Arbeiten ein verlegereifer, fir den Zweck
geeigneter Untergrund nach ONORM B4710-1,
bzw. ONORM EN 1992-1-1, sowie ONORM 18202
(erhohte Anforderungen) vorliegen.

Die Wahl der richtigen Expositions- sowie Was-
serundurchléssigkeitsklasse, wenn notig Beton
mit stark reduziertem Schwindverhalten, be-
schrankter Rissbreite (0,15mm) und eine ausrei-
chende Betondeckung iiber Bewehrung, sowie
eine ordnungsgemafie Nachbehandlung werden
vom Fliesenleger vorausgesetzt und sind im Pla-
nungsprozess rechtzeitig zu beriicksichtigen.
Extreme Austrocknungsbedingungen sind zu
vermeiden. Auf jeden Fall hat der Untergrund
vom Baumeister/ Betonlieferant verlegereif
Ubergeben zu werden.

Alle Betonbecken sind mit einer geeigneten Ver-
bundabdichtung (EN 14891) abzudichten.

Das Betonbecken muss vor der Verlegung mind.
6 Monate (im Bauzeitplan beriicksichtigen) alt
sein. Beil nicht glnstigen klimatischen Bedin-
gungen (Frost, Dauerregen,..) verlangert sich die-
se Zeit, ev. Einhausungen planen.

Um die Bauwerkssetzung zu kontrollieren, sind
Hohenpunkte (Bolzen) zu versetzen und von
einem Geometer zu vermessen. Diese Position
ist bereits im Leistungsverzeichnis eigens aus-
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zuschreiben. Eine erhcéhte Anforderung nach
DIN 18202 ,Toleranzen im Hochbau" ist bei der
Beckenerstellung zu planen. Besonders Mosai-

ke benétigen einen absolut glatten und ebenen
Untergrund, deshalb sind diese bereits in der
Ausschreibung fur die Ausgleichsarbeiten von
Untergriinden mit erhohter Genauigkeit zu defi-
nieren.

MaRtoleranzen sind generell so festzulegen,
dass die Ausgleichsschichtdicke so gering wie
moglich gehalten werden kann. Durchdringun-
gen des Betonbeckens, z.B. mit Ver- oder Entsor-
gungsleitungen und anderen Einbauteilen sind
mit Flansch (zum Einbinden in die Verbund-
abdichtung) auszubilden und einzubetonieren.
Das nachtrigliche Einbetonieren von Flan-
schrohren ist nicht zul&ssig. Alle nachtraglichen
Durchdringungen sind zu vermeiden.

Die Betonbeckenkonstruktion und das ibrige
Bauwerk miissen konstruktiv voneinander ge-
trennt werden.

Fugen im Beckenkorper sind zu vermeiden,
nicht vermeidbare Fugen erfordern konstruktive
Malnahmen zur Abdichtung.

Wasserablaufe in der Rinne sind zu planen.
Schwimmbecken, die im Erdreich liegen, bedir-
fen zusétzlich einer Bauwerksabdichtung von

aullen.

Die Erstellung der Bauwerksabdichtung fallt
nicht in die Aufgaben des Fliesenlegers.

Die Auswahl der Rinne ist anfangs zu definieren.
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Die Abweichung der Oberkonstruktion der Be-
tonbeckenkonstruktion von der Horizontalen
soll (in Abhangigkeit von der Schwimmbadkera-
mik) £ 2mm nicht Uiberschreiten.

Die Feuchtigkeit des Untergrundes ist vor den
Abdichtungsarbeiten mit den Erfordernissen
des Produktes zu prifen und abzustimmen.

2.2 Beckenumgang

Die Gefalleausbildung soll bereits bei der Pla-
nung berticksichtigt werden. Ein Gefalle ist not-
wendig und mittels Rinnen- und Gullyentwas-
serung zu planen und bereits im Unterbeton zu
beriicksichtigen. Es gewéhrleistet nicht nur die
Entsorgung von Schlepp- und Reinigungswas-
sern, sondern dient auch den erhohten Sicher-
heitserfordernissen (Rutschsicherheit).

Das Gefalle fiir die Entsorgung des Schmutzwas-
sers hat von der Uberlaufrinne weq zu fiihren,
um mit Reinigungswasser nicht das Becken-
wasser zu kontaminieren. (Ausnahme bei Um-
schaltanlage oder doppelte Rinnenausfithrung).
Zudem sind eine ausreichende Anzahl von Bo-
denablaufen resp. Rinnen sowie das Gefélle zu
planen.

Skizze Schlitzrinneneindichtung
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2.3 Wasser

Die Badewasseraufbereitung muss dauerhaft der
ONORM M 6215 entsprechen und ist vom Betrei-
ber zuverlassig und laufend zu tiberpriifen. Diese

muss in ihrem Chemikalieneinsatz mit den ge-
planten Materialien harmonisiert werden. Dabei
gilt die Baderhygiene VO als Minimumstandard.

Die Wasserqualitat ist vorab zu berpriifen, da
betonangreifendes Wasser zementgebundene
Materialien beschadigen kann.

Chlorierung ist nach heutigem Stand die einzig
bekannte Moglichkeit zur sicheren Verhinde-
rung von Mikroorganismenbefall. Diese Art der
Desinfektionist zubevorzugen. Zur Inbetriebnah-
me ist ca. alle 6-8 Wochen eine Schockchlorung
durchzufiihren. Bei einem Wechsel der Betriebs-
bedingungen der Wasseraufbereitung kann es zu
erheblichen Problemen in materialtechnischer
Sicht kommen.

2.4 Beckenkopf

Die Art des Beckenkopfes ist neben der Festle-
gung des Fliesen- oder Plattenformates eine
planerische Entscheidung. Grundsatzlich unter-
scheidet man zwischen hoch- und tiefliegendem
Wasserspiegel. Befindet sich der Wasserspiegel
auf Hohe des Beckenumganges oder héher, be-
darf es besonderer AbdichtungsmalRnahmen
(z.B. beim Beckenumgang), die geplant und kon-
struktiv gelost werden miissen.

Ein Wasserdurchtritt in die angrenzenden Kons-
truktionen ist mittels einer Kapillarsperre auszu-
schliefen. Der Beckenkopf bzw. die Uberlaufkan-
te, muss sich, besonders im 6ffentlichen Bereich,
farblich zur Beckenwand deutlich unterscheiden.
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Dies gilt auch fiir Attraktionen unter Wasser wie
Banke, Stufen, Liegen, Markierstreifen, etc...... .

Skizzen der Beckenkopfarten (es sind hier keine technischen Details beinhaltet)

Bamberg Berlin

Finnland I Finnland II
o~ A
_ P
// =
Skimmer St. Moritz
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3. Anwendungsgebiete

Dieses Merkblatt gilt fiir die Neuerstellung eines
Schwimmbades mit einem Belagmaterial aus
Keramik oder Glasmosaik. Es umfasst sowohl
die Arbeiten am Becken als auch die der umge-
benden Flachen des Beckenumganges. Einige
Hinweise auf die Sanierung finden Sie im Punkt 8.

4. Materialien

Eine vom Hersteller oder einer unabh&ngigen
Fachstelle tiberpriifte Kompatibilitat der einzel-
nen Materialien ist vorauszusetzen.

Die Wasserqualitdt hat einen groRen Einfluss
auf die zu verwendenden Materialien. Die Was-
serqualitat ist ggf. daher vom AG auf dessen Be-
standteile analytisch zu priiffen und zu bewerten.
Es sind die zu erwartenden Grenzbereiche der
Wasserinhaltsstoffe vorzugeben. Nur so kann
der Verleger eine Freigabe vom Klebstoffliefe-
ranten beantragen.

4.1 Edelstahlteile

Es ist bei der Auswahl der Edelstahlqualitat zwi-
schen standig mit Beckenwasser umspiilten, im
Aerosolraum befindlichen, statisch nicht- oder
statisch tragfahigen Teilen zu unterscheiden.

Die Materialqualitat ist auf die vorgesehene Nut-
zung abzustimmen. Der Blick in das Merkblatt
831 der Informationsstelle ,Edelstahl rostfrei” er-
leichtert die Legierungsauswahl.
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Reinigungs- und Wasseraufbereitungsmittel
greifen in der Regel Metalle auf Dauer an.

4.2 Keramik

Keramische Beldge (Fliesen, Platten und Mosa-
ik) sowie Glasmosaik haben keine abdichtende
Funktion.

Zur Verwendung keramischer Belage und Be-

kleidungen im Schwimmbadbau sind geeignet:

B stranggepresste keramische Platten mit
niedriger Wasseraufnahme, Ala und Alb

B trockengepresste keramische Platten mit
niedriger Wasseraufnahme, Bla und BIb

B frostbestandige strang- oder trockengepress-
te Schwimmbadformteile mit niedriger Was-
seraufnahme E < 3%

Bodenbeldge in Arbeitsrdumen bzw. auch in bar-
fullbelasteten Bereichen sind rutschhemmend
gemal ASR Al -5-1-2 sowie DGUV 8527 und TMB
19 auszufiithren. Die Rutschfestigkeit der Kera-
mik kann durch die Reinigung beeintrachtigt
werden.

Rutschfestigkeiten fliir den Beckenumgang:
mind. R10 B (R11 B)

Beckenbdoden in Nichtschwimmerbereichen,
wenn im gesamten Bereich die Wassertiefe
mehr als 80 cm betragt: A

Becken bis 0,8m: B

Treppen ins Wasser: C

Sitzbanke und Liegen: B

Rampen, ab 6%: C

Startsockel: C
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Riickseitige Verlegehilfen bei Mosaik (Tragernet-

ze) sind fur Unterwasser oder stark wechselnder
Feuchtbelastung ausgesetzte Bereiche nicht ge-
eignet. (ausgenommen herstellergepriifte Syste-
maufbauten)

Mit der Wahl des Plattenformates ist auch die
entsprechende Verlegetechnik zu wéhlen, die
eine weitgehend hohlraumarme Bettung ge-
wahrleistet.

Aus Griinden der Dauerhaftigkeit sollen Kanten,
wenn immer moglich, mit keramischen Form-
stiicken ausgefiithrt werden.

Aufgrund der Verletzungsgefahr diirfen keine
scharfen Belagskanten ausgefiithrt werden.

4.3 Glasmosaik

Riickseitig geklebte Mosaike weisen auf der
Riickseite ein Kunststoff-Gitternetz auf. Da bei
dieser Netzverklebung eine Teilflache mit feuch-
tigkeitsinstabilem Klebstoff benetzt ist und so-
mit als Klebeflache nicht zur Verfliigung steht,
sind in Schwimmbadern ausschlieRlich vorder-
seitig papier- oder kunststofffolienverklebte Mo-
saikmatten zu verwenden. Ausgenommen Her-
stellerfreigaben.

Vorderseitig geklebte Mosaike weisen auf der
Vorderseite ein Papier oder eine Folie als Trager-
material auf.

Vorderseitig papier- oder foliengeklebte Mo-
saikbeldge sind vor der Verfugung mit Desin-
fektionsmittel zu reinigen. Dies darf erst nach
der vollstandigen Erhartung des Klebemortels
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erfolgen. Die Kleberreste des Papiers sind was-
serloslich und sind vollstdndig zu entfernen.
Durch diesen Vorgang sollten kaum organische
Bestandteile aus dem Papierklebstoff im Klebe-
und Fugenmortel zuriickbleiben.

4.4 Abdichtungs-, Klebe- und Fugen-

materialien sowie Systemkomponenten
Fir einen dauerhaften Anschluss der Abdich-
tungen an Durchdringungen und Einbauteilen
im Druckwasserbereich sind diese mit einem
Los-/ Fest- oder Klemmflansch, der in die Ver-
bundabdichtung eingearbeitet werden kann,
auszustatten.

Beispielskizze Rinne mit Flansch (der Schlitz
darf 8 mm nicht Giberschreiten- Verletzungsge-
fahr)

~Abdeckungsauflage

o 7S

Eine Verbundabdichtung ist je nach Hersteller-

freigabe und Anwendungsbereich zu verwen-
den.

Zu beachten ist, dass samtliche Materialien eine
gewisse Reaktionszeit haben, welche unbedingt
vor einer mechanischen oder chemischen Be-
lastung eingehalten werden muss.

Der Zeitablauf vom Abdichten zum Verlegen und
zum Verfugen muss genau definiert und iiber-
legt sein.
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ALLE Materialien sind aufgrund einer Wasse-

ranalyse vom Hersteller freizugeben.

5. Ausfiihrungen

Samtliche Arbeiten haben bei Normalklima
(Raum- und Untergrundtemperatur) zu erfolgen.
Maflnahmen zum Schutz gegen hohe bzw. tie-
fe Temperaturen, Nasse, Luftfeuchtigkeit sowie
Frost haben zu erfolgen. (Einhausungen)

5.1 Untergrundvorbereitung

Der Untergrund ist beispielsweise durch Sand-,
Wasser- oder Eisstrahlen bzw. Frasen (einge-
brachte Feuchte beachten) vorzubereiten. Durch
die Behandlung muss eine ausreichende Festig-
keit fiir die Aufbringung der weiteren Materiali-
en gewahrleistet werden.

5.2 Abdichten

Vor den Abdichtungsarbeiten sind die Winkel-
und Ebenflachigkeiten zu prifen. Der Unter-
grund sollte an die MaRgenauigkeiten der fer-
tigen Belagsoberflache weitgehend angepasst
sein. Wurde beim Beton nicht die gewiinschte
Ebenflachigkeit erreicht, so ist diese VOR den
Abdichtungsarbeiten mit einer geeigneten Aus-
gleichsmasse / Mortel auszugleichen.

Es sind die Inhalte des technischen Merkblattes
Nr. 3 zu befolgen.

Das Abdichten kann nach dem Abmessen der
gesetzten Hohenpunkte begonnen werden.
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Fir die Verarbeitung gelten die Empfehlungen
des Herstellers.

Konstruktive Méangel der Beckenkonstruktion,
wie z.B. Anschliisse und Durchdringungen ohne
Flansche oder durchgehende Risse (an Wandfla-
chen sind diese zu verpressen), erfordern beson-
dere MaRnahmen und sind vor Ausfihrung der
Verbundabdichtungen bauseits zu beheben.
Grundsatzlich soll die Abdichtungsschicht
mehrlagig und nach Herstellerangaben auf-
getragen werden. Der Auftrag jeder Schicht
muss fehlstellenfrei, gleichméaRig und entspre-
chend dick erfolgen. Handwerklich bedingt sind
Schwankungen der Schichtdicke beim Auftra-
gen des Materials nicht auszuschlieRen. Die
Funktionsfahigkeit der Abdichtung muss jedoch
gewahrleistet sein.

Wasserbelastung und Frosteinwirkung sind
bis zur Durchtrocknung der Abdichtung auszu-
schlieflen. Bei Arbeitsunterbrechungen und Re-
paraturen sind die Empfehlungen oder Vorgaben
der Hersteller zu beachten. Die Verbundabdich-
tung ist im Bereich von Bewegungsfugen mit
Dichtbandern inkl. der notwendigen Schlaufe
auszubilden.

5.3 Dichtheitspriifung

Eine 14tdgige Probebefiillung mit gechlortem
Wasser hat vom Schwimmbadtechniker zu er-
folgen. Abnahme der Dichtheitspriifung durch
OBA unter Beisein des Verlegers und Protokol-
lierung.
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5.4 Desinfektion
Nach der Dichtheitspriifung hat die gesamte Fla-

che des Schwimmbeckens inkl. der Einbauteile
bauseits griindlich gereinigt und nachweislich
desinfiziert zu werden (Zusatzleistung). Geeig-
nete Desinfektionsmittel sind nach Hersteller-
angaben zu verarbeiten.

Nach der Desinfektion ist das Becken bis zur
Verlegung vor Verschmutzung zu schiitzen.

Glasmosaik: Desinfektion nach der Verbund-
abdichtung und vor der Verfugung.

5.5 Beckenkopf

Vor Anbringen der Abdichtung sollen die Unter-
grinde fur die keramischen Formstiicke mog-
lichst genau vorbereitet (modelliert) werden. Das
Versetzen der keramischen Formstiicke erfolgt
im Verbund mit hohlraumarmer Einbettung un-
ter Anwendung des ,Floating-& Buttering-Ver-
fahrens”. Das Klebemortelbett muss maoglichst
in gleichmafRiger Kleberbettdicke vorliegen.

Keramische Formteile sind beim Versetzen nach
ihrer Uberlaufkante auszurichten. Abweichun-
gen in den Hohentoleranzen keramischer Form-
teile sind in der Lagerfuge aufzufangen.

Unabhéngig von der Art der Abdichtung der
Beckenkopffuge an der Hinterkante der kera-
mischen Uberlaufrinne bzw. am beckenum-
gangsseitigen Abschluss verfliester Ablaufrin-
nen / -kandle, ist eine Kkapillarbrechende
Fugenfillung anzuordnen.
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Der kapillarbrechende Verguss muss biindig mit
der Oberkante der Uberlaufrinne bzw. des Form-
sticks in angemessenem Querschnitt ausge-
fithrt werden.

1 Abdeckrost

2 Kantenschutzprofil

3  Werktrocken- oder Reaktionsharzmortel
4 keramischer Fliesenbelag

5 Dinnbettmortel

6 Verbundabdichtung

7 Verbund- Gefalleestrich

8 kapillarbrechende Fugenfiillung

9 keramisches Winkelformteil

10 WU-Beton

11 geeignetes Fungenmaterial

5.6 Verlegung

Die Verlegung des Belages in einem Schwimm-
becken oder den beanspruchten Flachen au-
Rerhalb hat moglichst hohlraumfrei (<10%) zu
erfolgen. Die Benetzung sollte annahernd fla-
chendeckend vorliegen (Floating-& Buttering
Methode fiir eine ausreichende Bettung).
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Als Verlegemortel sollte Material eingesetzt

werden, welches sich auch bei Anreicherung
der Schwimmbadchemikalien als resistent aus-
weist.

Glasmosaik: Um Verfarbungen (Wolkenbildung)
wegen Durchfeuchtung zu vermeiden, ist bei
transparentem und hell farbigem Glasmosa-
ik eine Verklebung und Verfugung mit 2 kom-
ponentigen Epoxidharz-Klebemortel in abge-
stimmter Farbwahl erforderlich.

5.6.1 Attraktionen im Unterwasserbereich
(Banke, Stufen, Liegen....) gehoren vollflachig mit
einem geeigneten Klebematerial verklebt und
sind im offentlichen Bereich anders farblich zu
kennzeichnen.(Markierstreifen)

Der Ubergang zwischen Nichtschwimmer- und
Schwimmerbereich gehdért farblich markiert
bzw. gekennzeichnet.

5.7 Verfugen

Bei vorderseitig papier- oder foliengeklebten Mo-

saiken ist darauf zu achten, dass der Papier- bzw.

Folienleim riickstandsfrei mit z.B.: Chlorbleich-

lauge abgewaschen wird und kein leimhaltiges

Waschwasser im Bodenbereich verbleibt, da dies

als Nahrungsquelle fiir Mikroorganismen dienen

kann.

B Die Verfugung muss entsprechend den An-
forderungen des Belages und unter Berlick-
sichtigung der Beckenwasserqualitat ausge-
fiihrt werden.

B Die Verfugung erfolgt nach ausreichender
Aushartung des Klebemortels.
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5.7.1 Bewegungs- und Anschlussfugen mit

elastischen Fiillstoffen im Becken
Bewegungsfugen in der Unterkonstruktion sind
im keramischen Belag und in den Formstiicken
an gleicher Stelle und in gleicher Breite zu iber-
nehmen.

Feldbegrenzungsfugen sind je nach Belagsfla-
chenund Plattenformat auszuftihren. Randfugen
in den Becken-Innenecken und am Ubergang
zwischen Wand- und Bodenbekleidungen sind
nach Erfordernis auszufiihren und sollten auf
ein Minimum beschrankt werden. Anschlussfu-
gen an Einbauteile, Rand- und Anschlussfugen
sind bis zur Abdichtungsebene auszufiihren. Sie
sind mit fiir den Unterwasserbereich und alka-
lische Untergriinde geeigneten Fugenfiillstoffen
zu verfillen.

Mit elastischen Fillstoffen geschlossene Fu-
gen unterliegen chemischen und / oder physi-
kalischen Einfliissen. Infolge der in der Regel
starken Beanspruchung ist ihre Dauerhaftigkeit
zeitlich begrenzt. Sie erfordern deshalb eine re-
gelmalige Wartung und ggf. Erneuerung.

6. Reinigung und Pflege

Die Reinigung und Pflege der Keramik hat von
einem geschulten Personal zu erfolgen und ist
nachweislich durchzufiihren.

Verantwortlich hierflir ist der Betreiber. Dabei
sind die empfohlenen Reinigungspréaparate der
Hersteller einzusetzen.
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7. Inbetriebnahme (nicht mehr der
Fliesenleger verantwortlich)

Vor der eigentlichen Nutzung sollte eine
Schockchlorung durch den Anlageninstallateur
vorgesehen werden.

Vor der Befiillung ist das Becken bauseits zu des-
infizieren.

Nach der Verfugung des Beckens betragt die
Wartezeit bis zur Fillung mindestens 7 Tage, mit
Ausnahme anderslautender Herstellervorschrif-
ten und Abbindebedingungen.

Unabhéangig von der Aufbereitungstechnik, mit
der das Becken anschliefend betrieben wird, ist
bei der Inbetriebnahme (Wasserfiillung) mindes-
tens 2 Wochen lang mit erhohter Chlorkonzer-
tration von mindestens 2 mg/l einzufahren.

Beim Ftillen des Beckens miissen grofiere Tem-
peraturunterschiede zwischen der Beckenkons-
truktion und dem Fullwasser vermieden werden
und das Fiillen darf ausschlieRlich nur tiber die
Aufbereitungsanlage erfolgen.

Die Fiillgeschwindigkeit liegt bei ca. 5cm Hohe/
Stunde.

Die Entleerungszeiten fiir den Unterhalt, die
Wartung und Pflege sind auf das unbedingt Er-
forderliche zu beschranken. Eine langere Aus-
trocknung des Belages / der Konstruktion soll
vermieden werden.
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Die Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanleitun-
gen sind zu beachten.

Bei Umstellungen des Wasseraufbereitungssys-
tems ist die Materialvertraglichkeit zu priifen.

8. Erganzungen

Das Schlieflen der Fugen mit elastischen Fugen-
fillstoffen ist nicht als AbdichtungsmafRnahme
anzusehen.

In der Fliesenkonstruktion verbleibende Verle-
gehilfen im Becken sind nicht zulassig. (z.B. Ge-
windeanschluss)

Sulfat kann iiber Chemikalien zur pH Wert-Re-
gulierung in das Becken kommen. Das kann zu
Reaktionen mit dem zementiren Kleber und da-
mit verbundenen Ablosungen fiihren.

8.1 Uberwinterung
Von einer Entleerung des Beckens iiber den Win-
ter ist abzusehen.

Ein rechtzeitiges Absenken (vor Frostbeginn)
nach der Badesaison, des Fillwassers unter
die Einbauteile hat zu erfolgen. Ebenso ist die
Beckenkopfausbildung vor Frostschaden zu
schiitzen, z.B. durch das Abdecken mit Damm-
materialien. In das Becken sind wahrend der
Uberwinterung Eisdruckpolster einzubringen.

Vor der Inbetriebnahme zur nachsten Badesai-
son ist das Becken zur Kontrolle zu entleeren.
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Das Becken muss gereinigt und einer Sto3chlo-

rierung unterzogen werden.
Die Standzeit von entleerten Becken ist so ge-
ring wie moglich zu halten.

Die Full- und Entleerungsgeschwindigkeit liegt
bei ca. 5cm Hohe/ Stunde.

8.2 Anbindung an Edelstahlbecken

Diese Anbindung kann unterschiedlich auszu-
fihren sein, je nach Art des Edelstahlbeckens.
Hier ist es unerlasslich sich bei dem Hersteller
des Beckens Informationen zu holen und ge-
meinsam mit dem Planer die Details zu bespre-
chen. Fur das fachgerechte Anbinden an ein
Edelstahlbecken ist auf jeden Fall eine Flansch-
ebene vom Beckenbauer herzustellen.

9. Sanierung

Die vorliegende Situation muss beriicksichtigt
werden und gemeinsam eine Losung zur Sanie-
rung gefunden werden. Sanierungen gelten als
Sonderkonstruktionen.

Es sind altersbedingte Sanierungen und scha-
densbedingte Sanierungen zu unterscheiden.

Bei der Sanierung von dichten Altbestandsbe-
cken ist die Verbundabdichtung nicht zwingend
noétig und muss von Fall zu Fall besprochen wer-
den. Eine Dichtheit Ubernimmt in diesem Fall
nicht der Verleger.

Merkblatt
Ausgabe: 2019

OSTERREICHISCHER

FLIESENVERBAND
HEEEEEEENEEN

10. Beispiele fiir Empfehlungen fiir
Pflichten von Planer, Bauleitung
und Schwimmbadbauer

Pflichten von Planer, Bauleitung oder Schwimm-
badbauer

PLANUNG

B Erstellung von Grundsatzplanen und deren
Abgleich mit Gesetzen, Verordnungen

B Abgleich mit dem Bauherren, Festlegung des
Pflichtenheftes, Festlegung der OBA

B Abgleich mit den Erfordernissen anderer Ge-
werke (Statik, HLK, usw.)

B Erstellung der baukonstruktiven Details mit
Angabe der Materialien

B Erstellung des Leitungsverzeichnisses mit
zusétzlichen Z-Positionen fiir den Schwimm-
badgebrauch

B Koordinationsgesprache der Ausfihrenden
zwecks Harmonisierung

B Gegebenenfalls Zuzug von Fachspezialisten

B Nachweise der Tragsicherheit und der Ge-

brauchstauglichkeit der Unterkonstruktion,

bzw. des Untergrundes

Wahl des geeigneten Beckenkopfsystems

Wahl der Wasseraufbereitung

Wahl des geeigneten Plattenmaterials

Planen gentigender Aufbauhchen und Gefalle

Planung der Entwésserung und Wasserfiih-

rung

B Anordnung und Dimensionierung von Bewe-
gungs- und Konstruktionsfugen in Gebaude,
Unterkonstruktion und Plattenbelag

B Definieren der abzudichtenden Bereiche

B Anschlisse und Einbauteile mit geeignetem

Flansch fiir Verbundabdichtungen
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Definieren der begehbaren Bereiche mit zu-
geordneten Gleitfestigkeiten

B Analyse des Fiillwassers einfordern

Abgleich der Fachliteratur

Ubergabe der Betriebs- und Wartungsinst-
ruktionen an die Bauherrschaft
Sicherstellen der Haftverbindungen aller ver-
wendeten Materialien auf dem bauseitigen
Untergrund

Rissfreie Ausfiihrung der Unterkonstruktion
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OBA
B Anordnen von Schutzmalfnahmen zur wit-

terungsunabhangigen Durchfiihrung der Ar-
beiten

B Kontrolle des bauseits vorhandenen Unter-
grundes hinsichtlich Gefille, Toleranzen (Ge-
nauigkeit), Oberflachenbeschaffenheit (Haft-
zugswert) und Trockenheit

B Verwendung von geeigneten Materialien, die
der vorgesehenen Beanspruchung geniigen

B Einhaltung der erforderlichen Solldicken, Ge-
falle, Stabilitdat und Tragvermogen der erstell-
ten Konstruktion,

® Planung und Uberpriifung der Systemkonfor-
mitat

B Terminprogramm mit Beriicksichtigung der
geforderten Fristen

B Ausfithrungs- und Qualitatskontrolle

B Anordnen, Uberpriifen und protokollieren von
Dichtigkeitspriifungen

B (Probebefiillung) bei Schwimmbecken, Be-
haltern usw.

B Planung der Bauendreinigung

B Koordination und Kontrolle der Erfassung
aller fiir die Ausfithrung mafgebenden, kon-
zeptionellen und konstruktiven Besonder-
heiten in den Ausschreibungs- und Ausfiih-
rungsunterlagen

B Zwischenpriifungen bei Gewerkewechsel

Die OBA hat dem Fliesenleger den verlegereifen
Untergrund zu tibergeben.
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Pflichten des Fliesenlegers
[ ]

Kontrolle des bauseits vorhandenen Unter-
grundes hinsichtlich Gefille, Toleranzen (Ge-
nauigkeit), Oberflachenbeschaffenheit, Hohl-
stellen, Risse und sichtbarer Mangel
Kontrolle der Einbauteile und Anschlussflan-
sche

Allfallige Profilierungsarbeiten miissen vor
der Abdichtung erfolgen

Sicherstellen der Haftverbindungen aller ver-
wendeten Materialien auf dem bauseitigen
Untergrund

Kontrolle und Dokumentierung der vom Her-
steller geforderten Schichtdicken der Ver-
bundabdichtung

Protokollanforderung der erfolgreich durch-
gefiihrten Dichtigkeitspriifung

Verwendung geeigneter Belagsmaterialien,
Verlege- und Fugenmortel

Information des Bauherrn tiber die Wartungs-
kontrollen der elastischen Fugen

Abgabe der Reinigungs- und Uberwinte-
rungsempfehlung an den Bauherrn (Indust-
rieangaben)
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Pflichten der Betreiber
Sie sind insbesondere verantwortlich fiir folgen-
de Punkte:

Wartungskontrolle der Wasser-, Uberlaufrin-
nen und Ablaufe

Sicherstellen der ordnungsgeméafen Wasse-
raufbereitung

Kontrolle und Wartung der elastischen Fugen
Unterhaltsreinigung gemaf Reinigungsemp-
fehlung

Uberwinterungsmafnahmen gemafR Indust-
rie

Inspektion und Wiederinbetriebnahme ge-
maR Anhang

Ein Schwimmbad erfordert einen Planer! Sofern

ein Bauherr keinen Planer beizieht, iberneh-

men die am Werk beteiligten Unternehmer die

Verpflichtungen des Planers. Davon ist aufgrund

der Komplexitat eines Schwimmbadbaues ab-

zuraten.
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